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« Atelier Fany Glass » 

1. Diagnostic détaillé des interventions à mener. 
2. Dépose du vitrail de sa baie d’origine.  
3. Nettoyage des feuillures et remplacement des fers. 
4. Pose de protection étanche provisoire de la baie. 
5. Transfert dans l’atelier de restauration « Fany Glass ». 
6. Relevé de claque de l’ensemble des pièces de verre du vitrail. 
7. Dessertissage des pièces de verres du vitrail. 
8. Nettoyage des pièces de verre et disposition sur table lumineuse. 
9. Réfection à l’identique des pièces de verre brisées, fêlées voire manquantes : 

Coloration, coupe, peinture de grisailles, jaunes d’argent et cuisson au four (600°C) 
10. Ressertissage sur table du vitrail pièce de verre par pièce de verre, conformément 

au calque précité en : 
a. enchâssant chacune d’entre elles avec des profilés de plombs neufs, 
b. soudure fine à base de cuivre et d’étain des pièces de verre cassées. 
c. rabattage des ailes de plomb sur le verre et soudure d’étain à chaque 

intersection. 
11. Mise en bain de mastic de l’ensemble des pièces de verre enchâssées dans les 

profilés de plomb sur les deux faces. 
12. Nettoyage du vitrail restauré. Pose des plombs d’attache. 
13. Transfert et pose du vitrail dans sa baie d’origine restaurée : 

 Peinture des fers, solins de mastic et serrage des attaches en rosette sur les 
vergettes, calfeutrements de chaux intérieur et extérieur, nettoyage de l’ensemble. 


